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SERIE OLIMPO-VESUBIO

Griferfa monomando con disefo tradicionalista pero
depurado en formas que evoca agradables
sensaciones cubriendo todas las necesidades del
bafo incluyendo las Ultimas tendencias en
empotrados.

Disponible en 4 acabados (cromo, negro mate,
oro cepillado y oro rosa cepillado) los 2
Ultimos mediante PVD. Cuerpo de la griferia
fabricado en laton con cartucho cerdmico
@35mm.TOP en bafio y ducha; y @26mm. TOP en
lavabos y bidé.

Incorpora flexo PVC en las opciones de color ademas
de soporte para mango de ducha deslizante y
orientable. Incluye latiguillos flexibles @3/8" para
facilitar la instalacion.

En Imex Products, fabricamos y comercializamos
griferia desde 2001, con el paso de los afios hemos
desarrollado series con un disefio y precio muy
competitivo en el mercado; trabajamos por estar
siempre a la cabeza del disefo anstando en [+D+ly
entre nuestros valores tenemos el mayor compromiso
con nuestros clientes.

Informacion facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADO
Resistencia a la corrosion (NSS) UNE-EN 248:2003 Correcto
Estanqueidad UNE-EN 817:2009 Correcto
Resistencia mecanica bajo presion UNE-EN 817:2009 Correcto
Resistencia torsion érgano maniobra UNE-EN 817:2009 Correcto
Caudal de agua UNE-EN 817:2009

- Con aireador 10,7 I/mn

- Sin aireador 12,2 I/mn
Dispersion chorro UNE-EN 19703:2016 >95%

Clase de caudal UNE-EN 817:2009 A
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Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a peticion del fabricante del producto. Los resultados obtenidos tnicamente
conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 22303548_3 (H.E. 22303548)



